LAMPIRAN

1. PERSIAPAN BAHAN

metal powder
AL 2656

b CASHO. 7429805
~ CAL-10/100  100-gm

Keterangan : A. Aluminium (Al). B. Magnesium (Mg)
2. PROSES PENCAMPURAN
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Keterangan : A.B. Proses pengadukan dengan metode dry mixing, C.D.
Proses penimbangan bahan sebelum di cetak dengan massa Sgram.

3. PROSES PENCETAKN
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Keterangan : A. Alat cetakan spesimen (Die), B. Penimbangan bahan
spesimen Al-Mg dengan massa Sgram. C. Penuangan serbuk kedalam
cetakan. D. Penampakan serbuk didalam cetakan E. Peletakan alat cetakan
pada hidrolik press dengan tekanan 5000psi dan waktu tahan tekan 5 menit.
F. Spesimen yang sudah jadi dalam bentuk tablet. G. Penimbangan sampel
H. Mengukur diameter sampel.
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4. PROSES SINTERING
A B

Keterangan : A. Alat perlakuan panas (furnace). B. Melakukan setting
waktu tahan Sintering dengan Waktu Tahan Sintering 60,90,120 menit. C.
Melakukan setting Suhu Temperatur 400°C,450°C, dan 500°C. D. Suhu
Temperatur 450°C. E. Spesimen setelah mendapat perlakuan panas. F.
Dokumentasi tempat laboratorium.
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5. PROSES PENGUJIAN DENSITAS

Keterangan : A. Menyiapkan alat dan bahan B. Waterpass untuk mencari
lokasi yang merata untuk tempat timbangan. C. Penimbangan spesimen
untuk massa awal. D. Mengukur massa air dengan volume skalal0 ml E.
Spesimen dimasukkan ke dalam air aquades
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6. PROSES PENGUJIAN STRUKTUR MIKRO

Keterangan : A. Alat pengujian Struktur mikro. B. Cairan NaOH untuk
etsa (efching) pada permukaan spesimen. C. Penuangan cairan etsa (etching)
D. Spesimen ysng sudah dikasih cairan NaOH. E. Pengamatan Struktur
mikro. E. Hasil Struktur mikro.
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7. PROSES PENGUJIAN KEKERASAN ROCKWELL B

Keterangan : A. Alat uji kekerasan Rokwell B. B Proses penempatan
sampel dengan menempelkan indentor bola baja berdiameter 1/16 inchi. C.
Setting alat Rockwell B dengan HRB 100 kgf. D. Angka nilai kekerasan
setelah alat beroprasi. E. Mencatat data yang sudah muncul. F. Sampel
setelah melewati Uji Kekerasan.
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Laboratorium Pengujian Bahan & Pelapisan Logam
Jurusan Teknik Mesin - Fakultas Teknik

Universitas Negeri Surabaya

Perlakuan Panas (Heat Treatment)

Nabertherm Furnace

Dibawah ini menerangkan bahwa:

No Nama Mahasiswa NBI
1. Herdian Wildanarta 1421700135
2. Gilang Yoni Pratama 1421700180

Telah melakukan Uji Struktur Mikro di Laboratorium Perlakuan dan Pengujian Bahan Teknik
Politeknik Negeri Malang untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul :
“Studi Eksperimen Pengaruh Suhu Dan Waktu Tahan Sintering Terhadap Nilai Kekerasan

Dari Komposit Al-Mg Dengan Metode Metalurgi Serbuk”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Juni 2021
KaSubLab.

% A
( Tri Hartutuk Ningsih! ’flf,dM: >/

www.unesa.ac.id

“Growing with character”
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Laboratorium Pengujian Bahan & Pelapisan Logam
Jurusan Teknik Mesin=Fakultas Teknik

Universitas Negeri Surabaya

Perlakuan Panas (Heat Treatment)

Nabertherm Furnace

TABEL PENGGUNAAN FURNACE

Data
No Babag ‘Waktu tahan
Alumunium | Magnesium Eompaksl Suhu (°C) (Menit) Jumlih
1 95,5% 4,5% 5000 400 60 3
2 95,5% 4,5% 5000 400 90 3
3 95,5% 4,5% 5000 400 120 3
4 95,5% 4,5% 5000 450 60 3
i} 95,5% 4,5% 5000 450 90 3
6 95,5% 4,5% 5000 450 120 3
7 95,5% 4,5% 5000 500 60 3
8 95,5% 4,5% 5000 500 90 3
9 95,5% 4,5% 5000 500 120 3

www.unesa.ac.id l

“Growing with character”
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Laboratorium Pengujian Bahan & Pelapisan Logam
Jurusan Teknik Mesin= Fakultas Teknik

Universitas Negeri Surabaya

Perlakuan Panas (Heat Treatment)

Nabertherm Furnace

Data
L Alumunium Kompaksi Suhu (°C) Waktu tahan (Menit) Jumiah
1 100% 5000 400 60 3
2 100% 5000 400 90 3
3 100% 5000 400 120 3
4 100% 5000 450 60 3
5 100% 5000 450 90 3
6 100% 5000 450 120 3
7 100% 5000 500 60 3
8 100% 5000 500 90 3
9 100% 5000 500 120 3

www.unesa.ac.id

Surabaya, 25 Mei 2021
KaSubLab.

“Growing with character”
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Terakreditasi: B, sesuai Kpts. BAN No.:007/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-111/V/2012 | Guatty vVIKAN |
JI. Soekarno Hatta No 9 Malang 65145 Tlp / Fax. (0341) 550180 Sk e

http://www.polinema ac id O e e
SURAT KETERANGAN
NOMOR :71 /[LAB.TM/2021
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama . Rafik Djoenaidi,ST
NIP : 19780125 200112 1 002
Jabatan . Pranata Laboratorium Pendidikan
Politeknik Negeri Malang
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa :
Nama :  Gilang Yoni Pratama
Nim : 1421700180
Program Studi : 8-1Teknik Mesin
Fakultas : Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Benar benar telah melaksanakan pengambilan data di Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri
Malang pada tanggal 01- 02 Juni 2021, guna keperluan penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ma[ang 15 Juni 2021
. gporatorium Pendidikan

\ Negeri Malang
PE{%M\M&PER,. :
pu
K m o er«‘:‘ e vRatik bjenaidi, ST
K B RO 125 200112 1 002

;__‘.-

FRM.RME.02.01.00
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Sz |
POLITEKNIK NEGERI MALANG Wl
JURUSAN TEKNIK MESIN | |
Terakreditasi: B, sesuai Kpts. BAN No.:007/BAN-PT/Ak-XIVDpl-I/V/2012 | 0ually — /peapy
JI. Soekarno Hatta No 9 Malang 65145 Tlp / Fax. (0341) 550180 [ |
http://www.polinema.ac.id Gatiae e |

SURAT KETERANGAN

NOMOR :72 /LAB.TM/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Rafik Djoenaidi,ST
NIP ;19780125 200112 1 002
Jabatan :  Pranata Laboratorium Pendidikan
Politeknik Negeri Malang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa :

Nama . Herdian Wildanarta

Nim © 1421700135

Program Studi . S-1Teknik Mesin

Fakultas : Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Benar benar telah melaksanakan pengambilan data di Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri
Malang pada tanggal 01- 02 Juni 2021, guna keperluan penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juni 2021
Praufata)Laboratorium Pendidikan

PENBUJIAN & PERAYLT,

Bjognaidi, ST
200112 1002

FRM.RME.02.01.00
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Sample

Spesimen
No Komposisi Kompaksl Sintering
AL% Mg (Psi) Suhu | Waktu
% (°C) | (Menit)
[ | 100% | 0% 5000 400 60
2 rIDO% 0% 5000 400 90
3 | 100% | 0% 5000 400 120
4 | 100% | 0% 5000 450 60
5 | 100% | 0% 5000 450 90
6 | 100% | 0% 5000 450 120
7 | 100% | 0% 5000 500 60
8 |'100% | 0% 5000 -_'5_(‘)9 90
—— o praLAKUAY \
o & PERLAY
L) sl FeeeEY
[ ﬁ e
9 \109%-‘7;’ §o§oo 500 | 120
P A i 0% S
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LAMPIRAN

. Spesimen
No Komposisi Kompsksi Sintering | Saople
Al % Mg (Psi) Suhu | Waktu 2

% (°C) | (Menit)
1 [955%| 4,5% 5000 400 60
2 | 955% | 4,5% | 5000 400 a0
3 1955% | 4,5% 5000 400 120
4 | 955% | 4,5% 5000 450 60
5 [955% | 4,5% 5000 450 90
6 |955% | 4.5% 5000 450 120
7 1955% | 4.5% 5000 500 60
8 [ 955% | 4.5% 5000 560 %0

[ HEnGUIIAN &IPERLATINT |

B ||

UAB. BARN TERIMIK MES v

? 155 G -SMNEG? mpn. A48 !
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Laboratoriom Pengajian Bahan & Pelapitan Logam
| Juratan Teknik Mesin - Faluita Telnik
Uniwersitas Negeri Sarsbay
Pengapai Bekerasan
HEB (Hardness Bockwedl 13)

SURAT KETERAMI AN

Eurabanym, 45 Jam 2|
Yih  Ketie Program Stedi Teknik Mesn
Unsversitax 1 7 Agustos 1945 Sursbaya

[ tempat
[Dengzn hormat,
Yang besangkutan & bawah mm:
b MAMA fudid]
I Gularg Yoni Pratama L4 21RO
2 Herdman Wildanaria A2 MM 35

Telah melakuwkan Up Rockwell B di Laboratoriem Lab Penpuyian: Bahan Jurusan Teknik
Mesin Universitas MNegen Summbgya untuk menyeiesazkan Tugas Akhir yang begudud |
“Studi Eksperimen Pemgaruh Sube Den Wakto Tahan Sintering Terhadap Nikai
Kekeracan Din Kempasit Al%g Deagan Metode Metalurg Serbak™

Drermkian sural keterangan ol Afas perboisznnya, kamn ucapkan fermmia kassh.

Surabaya, (5 Jom HiE]
KaSublah.

Pengujan Bahan & Pelapeg Lipany
= I. [ I .-'E'E.“ a ':I*‘-"
|

T+ Il WE
e
{ Tri Hartutak Nimgsib SR AT

wwwaunesaacld | “Growing with chavacter”
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Laboratoriam Pengajisn Bahan & Felaplsan Logam
Jorasan Telendk Mesin - Falonltas Teaknik

Tlnwersitss Hiageri Surshaya

Pengupan Ko kerasan
HREB (Hardness Rockwell By

TABEL PENGUJAN KEKERASAN {HEB)

ke IS:I:I'.I:'rIr'g ‘Waktu tehan (imenit) S " H“::ull izl Zﬂﬂau: 5
i 49.8 &0 0.5 | S0H 50,7
i) 2 50.1 518 516 | 513 51.5
3 ) £3.1 236 | 517 .5
1 503 51 50 203 | #4.5
200 = 2 515 51.3 514 | 504 | 9.3
El &0 0. 508 | 497 | 488
1 484 298 $3.3 | 504 51
130 2 478 £8.5 &8 448 Y
E 506 18- 0% | S04 514
1 488 453 477 | 431 4.3
&0 2 &0 493 £7.7 | 488 | 483
3 473 458 48.7 A% 4.2
1 457 255 475 | aa1 .4
450 a0 2 am5 28.3 50 491 50,7
3 537 9.4 &84 | 494 13
1 471 £8.8 477 | 491 | ar:
120 2 478 04 487 | 486 | 483
3 478 LB sHE | 396 | s18
1 45.5 &7 276 45 4 a4k 8
i) 2 a46.B o a7 47.5 7
El 459 26.3 454 | a4 | a2
1 442 [T 471 | 481 | &7
500 = 2 415 48.7 478 | 492 | sa=
3 a7 £8.7 485 | 484 &)
1 a5 £4.5 476 | 493 | =48
120 2 455 L6.5 462 | 4748 48
E 449 578 474 | 475 | s9E

wiwsLunesa.ac.ld

“Growing with tharacter”
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Laboratorioen Pengajian Bahan & Pelapisin Logam
Joraisn Tebnik hiesin - Falnltes Tkl
Pengiman Kekerasa
IR ([ ardness Hockeed] B
Suthu Titik U ji Hiai Kekerdasan
Sintering [°0) ‘Wiaktu tahan (menit) | Sampel : = - = . .
1 185 406 40.5 49.2 502
Bl 2 47.7 479 48.9 48 1 487
3 42.8 515 40 51.4 47.6
1 48.7 50.7 491 477 51.4
400 o] 2 16,2 427 48.5 49,6 50
3 a7 471 46.6 47 8 468
1 46.5 465 46.8 478 472
120 2 47.5 402 47.8 8.8 43.7
E| 47.7 47.4 48.2 432 471
1 a6.9 473 46.7 6.7 457
&0 2 46.5 468 46.3 46 6 469
3 a7 4E8 46.5 479 485
1 45.2 466 46.8 467 455
450 5l 2 478 | 4m1 | 479 | 441 | 482
3 47.9 482 4R 479 4B
1 46.4 4E.2 46.8 6.5 463
10 2 46 458 45.2 457 40.7
3 46.4 465 47.2 46 8 463
1 47.5 475 449 476 47.9
B0 F 431 463 456 461 471
3 468 4i 45.8 46 45.4
1 40 8 504 47.1 474 473
S00 (i 2 46.9 474 48.7 47.4 47.2
k| 47 3 408 47 471 476
1 46.5 466 46.7 463 468
1x0 i 46.9 472 A7 464 471
E| 4i6.2 468 47.1 46,9 473
Surabaya, 05 juni 2021
KaSubLak,
Pengujizn Bahan & Pelapizsan Logags,
ey
5 | .-5'5’#" HHI-';W
HEmS
[ 2
{ Tri Hartutuk Ningsih, hTJ‘h:?
www.unesa.ac.id ‘Growing with character”
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Hasil turnitin

STUDI EKSPERIMEN PENGARUH SUHU DAN WAKTU TAHAN
SINTERING TERHADAP NILAI KEKERASAN DARI PADUAN Al-Mg
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