
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LatarBelakang 

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat terutama di bidang industri 

logam,menyebabkan kebutuhan naik secara otomatis dari tahun ke tahun.Dari 

banyaknya kebutuhan itulah penulis mengembangkan dan mempelajari sifat mekanis 

bahan.Bahan yang baik adalah bahan yang memiliki sifat mekanis yang baik 

pula,sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan.Aluminium digunakan dalam 

berbagai bidang,seperti pada bidang industri otomotif,bahan pesawat 

terbang,kapal,konstruksi pembanguna dan sebagainya.Berdasarkan dari jurnal teknik 

mesin S-1,Vol.4,No.1,Tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Penambahan Unsur 

Tembaga (Cu) Terhadap Sifat Fisis Dan Mekanis Material Chassis Berbahan Dasar 

Limbah Aluminium Hasil Pengecoran HPDC Yang Disertai Perlakuan Panas (Heat 

Treatment).Hasil pengujian tarik dengan kandungan 4 % Cu setelah mengalami 

perlakuan panas adalah yang optimum sebesar 190,3 Mpa,namun nilai kekerasanya 

rendah sebesar 53,95 HRB.Hasil struktur mikro menunjukkan bahwa semakin banyak 

unsur tembaga semakin kecil ukuran butirnya.(PandhuMadyantoroArdi, 

Athanasius Priharyoto Bayuseno,2016). 

Sedangkan pada penelitian ini saya akan melanjutkan jurnal diatas dengan 

menganalisa kaji eksperimen pengaruh variasi temperatur aging dan waktu aging 

pada proses perlakuan panas aluminium 2024 terhadap sifat mekanis dan struktur 

mikro. 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

 

Bagaimana pengaruh variasi temperatur aging dan waktu aging pada proses 

perlakuan panas aluminium 2024 terhadap sifat mekanis dan struktur mikro. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari luasnya permasalahan, maka penulis membatasi 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan adalah alumunium 2024. 

2. Proses aging dilakukan pada temperatur 1300C, 1600C,1900C. 

3. Waktu tahan aging  40 menit,80 menit,120 menit. 

4. Pengujian meliputi Uji tarik,kekerasan dan struktur mikro. 
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1.4 TujuanPenelitian 

Untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur aging dan waktu aging pada 

proses perlakuan panas aluminium 2024 terhadap sifat mekanis dan struktur mikro. 

 

1.5 SistematikaPenulisan 

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

        Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar teori. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang langkah atau metode yang dipakai dalam 

penelitian. 

 

BAB IV : DATA DAN PEMBAHASAN 

         Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan penganalisaan dari hasil 

pengujian yang telah dilakukan. 

 

BAB V : KESIMPULAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang didapat pada akhir penelitian yang telah 

dilakukan pada pengerjaan Tugas Akhir ini. 

 

DAFTAR PUSAKA 

 

LAMPIRAN 

 

 


