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LAMPIRAN  

 

1. Persiapan Bahan 

 
a)                                  b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         c)                                d)  

Gambar 1. a) Abu dasar batubara, b) Menjemur abu dasar 

batubara, c) Abu dasar batubara setelah dihaluskan, d) Piston 

bekas berbagai merk 
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2. Electroless platting 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)       b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)        d) 

Gambar 2. a) Menimbang bahan electoless plating, b) Proses 

kalsinasi, c) Proses pengadukan menggunakan kompor magnetic 

stirer. d) Proses pengovenan hasil electroless plating. 
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3. Pengecoran 

 

 

 

 

 

 

         a)      b)  

 

c) 

Gambar 3. a) Menimbang bahan, b) Penuangan coran ke dalam 

cetakan dengan metode Gravity Casting, c) Hasil coran  
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4. Homogeneizing 

 

 

  

 

 

 

 

a)      b)  

Gambar 4. a) Memasukkan coran ke dalam oven, b) Proses 

homogeneizing 

 

5. Pengepresan 

 

 

 

 

 

    a)     b)          c) 

 

 

 

 

 

                  d)    e)    f)  

Gambar 5. a) proses permesinan, b) proses pressing, c) hasil 

pressing, d)panjang coran, e) lebar coran, f) ketebalan coran 


