LAMPIRAN

1. PROSES PEMBUATAN CETAKAN

Keterangan : A. Pemotongan bahan untuk cetakan. B. Proses pembubutan cetakan.
C. Cetakan yang sudah jadi
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2. PENGAYAKAN PASIR BESI

el

Keterangan : A. Proses pengayakan pasir besi

3. PERSIAPAN BAHAN

A B

Keterangan : A. Serbuk Aluminium B. Serbuk Pasir Besi

46



4. PROSES PENCAMPURAN SPECIMEN

A

Keterangan : A. Pengadukan AL-Pasir besi
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5. PROSES PENCETAKAN SPECIMEN
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SAmsung

Keterangan : A. Alat cetakan specimen. B. Menimbang serbuk campuran AL-Pasir
besi sebesar 2 gr. C. Memasukan serbuk campuran yang sudah di timbang ke
dalam cetakan. D. Meletakkan cetakan yang sudah di isi serbuk campuran di alat
hidrolik press. E. Waktu tahan selama 10 menit. F. Specimen yang telah di
keluarkan dari cetakan.
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6. PROSES SINTERING
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Keterangan : A. Alat yang di gunakan sintering adalah furnice. B. Memasukan
specimen ke dalam furnice sesuai variasi temperatur masing-masing. C.
Mensetting furnice pada temperatur 450° (sesuai variasi), serta holding time selama
90 menit . D. Proses kenaikan temperatur pada furnice. E. Mengeluarkan specimen
dari furnice setelah 90 menit. F. Pendinginan dengan metode normalizing.

7. PENGUJIAN DENSITAS

Tk
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Keterangan : A. Penuangan air (aquades) ke dalam gelas plastik. B. Penempatan
specimen ke timbangan. C. Menimbang berat specimen kering. D. Menimbang
berat specimen yang di rendam dalam air (aquades).

8. PENGUJIAN STRUKTUR MICRO
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Keterangan : A. Larutan etsa yang di gunakan NaoH. B. Specimen yang telah di
poles. C. Pemberian etsa ke specimen. D. Pengambilan foto strukturmicro dengan
menggunakan mikroskop dan PC. E. Hasil pengambilan strukturmicro
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9. PENGUJIAN ROCKWEEL

L

Keterangan : A. Seri dan ketentuan alat rockweel. B. Menempatkan beban pada
specimen. C. Hasil yang di dapatkan
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10. Data Pengujian Struktur Mikro
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POLITEKNIK NEGERI MALANG
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11. Data Pengujian Kekerasan
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