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ABSTRAK 

 

ANALISA PENGARUH VARIASI INHIBITOR ALAMI DAN MEDIA 

LARUTAN TERHADAP LAJU KOROSI MATERIAL BAJA KARBON ST 41 

(Studi Kasus : Pelabuhan JIIPE Manyar Gresik) 

Penggunaan baja karbon dalam perkembangan teknologi dan industri maritim 

sebagai salah satu material penunjang memiliki peran yang cukup besar. Baja karbon 

st 41 diketahui memiliki kekuatan yang cukup tinggi apabila digunakan untuk struktur 

alat berat di lingkungan pelabuhan. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya, banyak 

faktor yang menyebabkan daya guna baja karbon ini menurun. Salah satu 

penyebabnya adalah korosi. Korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan 

oleh pengaruh lingkungan sekelilingnya. Korosi dapat menimbulkan banyak kerugian 

karena terjadi pengurangan dimensi yang relatif besar per satuan waktu dan juga 

mengurangi umur bangunan. Baja karbon yang mengalami korosi erosi akan 

mengalami percepatan atau bertambahnya perusakan yang disebabkan oleh gerakan 

relatif dan media korosif pada permukaan logam. Korosi dapat terjadi dengan cepat 

apabila tidak dilakukan pengendalian lingkungan maupun pencegahan.  

Pengujian ini dilakukan dengan metode weight loss, suatu metode pengujian 

korosi yang memanfaatkan kehilangan berat dari suatu spesimen uji yang kemudian 

akan dihitung dan dianalisa menggunakan rumus. Pengujian dilakukan dengan jangka 

waktu 25 hari, dengan 15 spesimen tanpa inhibitor dan 30 spesimen menggunakan 

penambahan larutan inhibitor.laju korosi baja karbon st 41 yang ditambah dengan 

inhibitor daun jambu lebih baik atau lebih efisien, baik dalam medium larutan pupuk, 

larutan garam dan larutan soda ash.  

Efisiensi inhibitor ekstrak daun jambu meingkat seiring dengan 

bertambahnya waktu perendaman, dan mencapai nilai optimum pada hari ke-25 

dengan efisiensi sebesar 58,8% dalam medium larutan pupuk, pada hari ke-20 dengan 

efisiensi sebesar 81,4% dalam medium larutan garam dan pada hari ke-4 dengan 

efisiensi sebesar 82,6% dalam medium larutan soda ash. 

 

Kata kunci : korosi, Inhibitor alami, Pepaya, Jambu Biji 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF VARIATIONS OF NATURAL 

INHIBITORS AND SOLUTION MEDIA ON CORROSION RATE OF ST 41 

CARBON STEEL 

(Case Study: JIIPE Manyar Gresik Port) 

The use of carbon steel in the development of technology and the machining 

industry as one of the supporting materials has a fairly large role. St 41 carbon steel 

is known to have a high enough strength when used for heavy equipment structures 

in a port environment. However, in its application, many factors cause the usability of 

carbon steel to decrease. One of the causes is corrosion. Corrosion is material damage 

caused by the influence of the surrounding environment. Corrosion can cause a lot of 

losses due to a relatively large reduction in dimensions per unit time and also reduces 

the life of the building. Carbon steel that undergoes erosion corrosion will experience 

accelerated or increased damage caused by the relative motion and corrosive media 

on the metal surface. Corrosion can occur quickly if environmental control and 

prevention are not carried out. 

This test is carried out using the weight loss method, a corrosion test method 

that utilizes the weight loss of a test specimen which will then be calculated and 

analyzed using the formula. The test was carried out for a period of 20 days, with 9 

specimens without inhibitor and 18 specimens using the addition of inhibitor solution. 

The corrosion rate of st 41 carbon steel added with guava leaf inhibitor was better or 

more efficient, both in fertilizer solution medium, salt solution and soda solution ash. 

The efficiency of guava leaf extract inhibitor increased with increasing 

immersion time, and reached the optimum value on the 25th day with an efficiency of 

58.8% in the fertilizer solution medium, on the 20th day with an efficiency of 81.4% 

in the salt solution medium and on day 4 with an efficiency of 82.6% in soda ash 

solution medium. 

 

Keywords: corrosion, natural inhibitors, papaya, guava 
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