
Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

 

 

79 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1 Bukti pengujian  

Pengujian Metalografi dan Uji Tarik 
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Bukti pengujian Heat Treatment 
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Lampiran 2 Dokumentasi Pelaksanaan Peneltian 

1. Raw material 

  

2. Pemotongan material 

  

3. Pembuatan kampuh V 
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4. Pengelasan  

  

5. Pembentukan spesimen sesuai Standart JIS Z-2201 1998 

  

6. Heat Treatment 
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7. Uji Tarik 

  

 

8. Metalografi 
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Lampiran 3 Gambar teknik dimensi material pengujian 

1. Dimensi Plat 

 

2. Kampuh V 
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3. Pengelasan 

 

4. Pemotongan plat menjadi 3 bagian yang akan dibuat sesuai dimensi spesimen 

standart JIS Z-2201 1998 dan sampel metalografi 
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5. Dimensi spesimen standart JIS Z-2201 1998 

 

 


