
 

 

LAMPIRAN 

 

1. Proses Pengelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengujian Brinell 
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3. Proses pengukuran diameter spesimen pada uji Brinell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mesin Pengujian Impak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

5. Penempatan Spesimen ditempat pengujian Impak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hasil Pengujian Impak bentuk Kampuh X dengan kuat arus 60,80,100 A 
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7. Hasil Pengujian Impak bentuk Kampuh X dengan kuat arus 60,80,100 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hasil Pengujian Brinell bentuk kampuh V dengan kuat arus 60,80,100A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

50 

9. Hasil Pengujian Brinell bentuk kampuh X dengan kuat arus 60,80,100A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Spesimen sebelum pengujian 
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11. Surat Validasi Pengujian 
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12. Tabel Hasil Pengujian Impak yang sudah divalidasi 
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13. Tabel hasil pengujian Brinell 
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14. Sertifikat Pengelasan  
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14. Sertifikat pengelasa 


