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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 KESIMPULAN 

 

Kesimpulan dari pengujian kekerasan sesudah pemanasan T6 ini adalah: 

. 

1. Pada uji Kekerasan sesudah perlakuan panas T6 kekerasan 

maksimum terjadi pada penahanan suhu (Aging) 180
o
 dengan 

penahanan waktu 5 Jam. 

2. Pada uji Kekerasan sesudah perlakuan panas T6 kekerasan minimum 

terjadi pada penahanan suhu (Aging) 140
o
 dengan penahanan waktu 

3 Jam. 

 

Kesimpulan dari pengujian sruktur mikro ini adalah: 

 

1. semakin besar penahanan waktu dan suhu akan meningkatkan 

campuran Fe yang mejadikan merata nya pengujian tersebut.  

2. mempengaruhi struktur mikro Al-Fe tersebut. 

 

  

 

5.2 SARAN 

 

Berdasarkan  hasil pengujian dan Analisa pengaruh perlakuan panas 

pada aluminium komposit bubuk besi terhadap sifat mekanik dan struktur 

mikro, Untuk itu saya menyarankan untuk peneliti selanjutnya, sebelum 

melakukan pengujian, harus memperhatikan metode pengujian yang ingin 

dilakukan agar bisa dapat hasil yang maksimal.  

 


