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Gambar 4 proses pemotongan baja ST 41 
 

 
 

Gambar 5 hasil sesudah pemotongan 
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Gambar 6 sebelum proses lapisan eletrocplating 
 

Gambar 7 proses pencelupan lapisan electroplating 

 

Gambar 8 Avometer untuk mengetahui tegangan Baja ST 41 
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Gambar 9 Avometer untuk mengetahui Arus Baja ST 41 
 

Gambar 10 hasil pelapisan electroplpating Baja ST 41 
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Gambar 11 Hasil penimbangan berat awal 
 

 

 
Gambar 12 Hasil penimbangan berat akhir 
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